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FLOTACION DE MINERALES

Minerales de Cobre

Rango de pH: 10,0 a 12,0.
Dosificaciones de reactivos: 10 a 150 grs/ton.
Minerales asociados en este grupo:

Calcosita : CuS2
Calcopirita: CuFeS2
Covelita : CuS
Bornita : Cu5FeS4
Enargita : Cu3AsS4

Calcopirita

Minerales de Cobre-Cobalto

para separar el cobre
del cobalto se realiza una flotacién subse-
cuente y se gjusta el pH a 11,0 mds y se flota
el cobre. El cobalto se deprime con pH por
encima de 11,0.

rango de pH 8,0 a 9,0
.Dependiendo de la asociacidn mineraldgi-
caq, el cobalto puede ser flotado a un pH
de 4,0 después que se gjuste con H2504, y
agregando posterior mente disulfuro de so-
dio se logra que el cobre se deprima.

Dosificaciones de reactivos: 5 a 150 grs/ton .
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Minerales asociados en este grupo:
Linaetita : Co354
Carolita : Cu(Co,Ni)254
Cobdaltita : CoAsS
Bornita : Cu5FeS4
Enargita : Cu3AsS4
Calcocita : CuS2
Calcopirita: CuFeS2

Bornita

Minerales de Cobre-Molibdeno

el rango de pH varia de
10,0 a 11,0 usando cal para precipitar pirita.

Algunas plantas también usan diésel para a-
yudar a la recuperacién de molibdeno segui-
do por la fl otaciédn del molibdeno de un
concentrado colectivo cobre-molibdenita.

Dosificaciones de reactivos: 5 a 150 grs/ton.

el rango de pH
varia entre 7,5 a 8,5 con la adicion de H2SO4
.Se agrega depresor de cobre, mayoritaria-
mente se usa sulfhidrato de sodio.

Minerales asociados en este grupo:
Calcosita : CuS2

Calcopirita: CuFeS2

Molibdenita: MoS2

Bornita : Cu5FeS2
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FLOTACION DE MINERALES

Minerales de cobre - plomo - zinc

En la mayoria de las operaciones se realiza
primero una flotacién del cobre y posterior-
mente el plomo antes de flotar el zinc, si la
cinétfica de velocidad de los minerales de
cobre es mds rdpida que las del plomo-zinc.

- Flotacién de cobre: El rango de pH varia
de 10 a 11, se usa cal.

Sihay pequenas canfidades de metales pre-
ciosos, por el contrario, se usa carbonato de
sodio.

- Flotacién de plomo: el zinc se puede de-
primir si se agrega $O2, sulfato de zinc y tam
bién cianuro.

- Flotacién de zinc: se hace una flotacién
de zinc sobre las colas de la flotacidn prima-
ria de la flotacion del plomo agregando
CuSO4 para activar el zinc.

Galena
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Dosificaciones de reactivos: 5 a 150 grs/ton.

Minerales asociados en este grupo:
Calcosita = CuS2

Calcopirita = CuFeS2

Esfalerita = ZnS

Marmatita = ZnS(FeS)x

Galena = PbS

Minerales de cobre - zinc

- Flotacién de cobre: rango de pH de 10,0 a
11,0, se usa cal. Si hay pequenas canfidades
de metales preciosos, se usa carbonato de
sodio.

El zinc se puede deprimir si se agrega SO2,
sulfato de zinc y también cianuro.

- Flotacién de zinc: se hace una flotacién de
zinc sobre las colas de la flotacion primaria
del circuito de cobre agregando CuSO4 para
activar el zinc.

Dosificaciones de reactivos: 5 a 150 grs/ton.
Minerales asociados en este grupo:
Calcosita = CuS2

Calcopirita = CuFeS2

Esfalerita = ZnS

Marmatita = ZnS(FeS)x
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FLOTACION DE MINERALES

Minerales de plomo - zinc

- Flotacién de plomo: rango de pH de 8,0 a
9,0, se usa cal. Si hay pequefias cantidades
de metales preciosos, se usa carbonato de
sodio.

Dosificacion de reactivos de 5 a 150 grs/ton.

El zinc se puede deprimir si se agrega SO2,
sulfafo de zinc y también cianuro. Seguido
de la flotacion del zinc en las colas de la flo-
tacién primaria, agregar CuSO4 para activar
el zinc.

- Flotacién de zinc: rango de pH en la flota-
cién de zinc de 10,5 a 11,0, normalmente la
cal se agrega antes que el CuSO4

Dosificacién de reactivos de 5 a 100 grs/ton.
Minerales asociados en este grupo:
Esfalerita = ZnS
Marmatita = ZnS(FeS)x
Galena = PbS
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Minerales de oro - pirita

Flotacién de oro: rango natural de pH de 8,0
a 9,0, la cal deprime el oro nativo, entonces

debe usarse carbonafo de sodio si es nece-
sario dispersar las lamas.

Dosificaciéon de reactivos de 5 a 150 grs/ton.
Minerales asociados en este grupo:

Calcosita = CuS2

Calcopirita = CuFeS2
Molibdenita = MoS2

Bornita = Cu5FeS2

Pirita = FeS2

Pirrotita = Fe1-xS2

Argentita = Ag2S

Tetahedrita = (CuFeAg)Sb4 S13
Arsenopirita = AsFeS2

Oro nativo y plata
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